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Rangos de consistencia y ensayos aplicables
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Contenido de Aire en el hormigón
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Tiempo de fraguado

Å

Å

Å

Å

Å

Å

Å

Å

Å

Å



Á

Á



Å

Å

Å

Å

Å

Å

Á

Á

Á





˃



Tamaño medio de poros en la pasta de cemento

0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000

Poros capilares

Poros gel

A.I.
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Esquema que ilustra las distintas alternativas para obtener adecuada resistencia a temprana edad
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