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PROTOCOLO GENERAL

1 | OBJETIVOS

Son objetivos principales del presente programa interlaboratorio los siguientes:

a) Proveer alos participantes una posibilidad de evaluaciéon de su desempefio técnico y de demostracién
de la confiabilidad y consistencia de sus resultados, a través de la comparacion con otros laboratorios.

b) Permitir a los participantes hacer un seguimiento continuo de su desempefio a través de la
participacion regular en este programa y otros anteriores, y otros requisitos y objetivos con fines de
acreditacidn, educativos o de formacion de capacidades técnicas.

c) Facilitar evidencia objetiva que permita a los jparticipantes..identificar problemas en sus
procedimientos y métodos de ensayo, los insumos Y el instrumental que utilizan, y la actuacion
técnica de sus operadores, con el fin Gltimo de adoptar-medidas;de mejora:

d) Incrementar el conocimiento técnico-cientifico sobre los métodos de ensayo utilizados en la
caracterizacion y evaluaciéon de los cementos para lajconstriccién [basadas: enjel clinker de tipo
portland.

2 | ORGANIZACION

Este Programa interlaboratorio es gestionado integralmente por el Instituto del Cemento Portland Argentino
(ICPA), el que se encuentra constituido bajo las leyes de la Republica Argentina, y estd radicado en la calle San
Martin 1137, 1er piso, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

El disefio y realizacion del programa.se desarrolla.de.acuerdo con los lineamientos de las normas IRAM I1SO IEC
17043:2014 (ISO IEC 17043:2010) y 1a'1SO 13528:2015.

Este Programa organizado por ICPA' regularmente con frecuencia anual. En la pagina web de ICPA
(www.icpa.org.ar) estan disponibles los informes técnicos de las ediciones anteriores mas recientes.

3 | PARTICIPANTES

Este Programa estd dirigido a laboratorios de entidades de orden publico y privado, comprendiendo a
empresas, universidades, proveedores de servicios tecnoldgicos, institutos técnicos, y otras entidades y
organizaciones que realizan ensayos con fines de caracterizacidn, control de calidad e investigacion en el
campo de los cementos para la construccion.

Son bienvenidos tanto participantes de la Republica Argentina como de otros paises.

Los participantes pueden utilizar el método de ensayo que resulte de su eleccidn, ya sean los considerados de
referencia para el Programa (tipicamente basados en normas IRAM) u otros, incluyendo en este uUltimo caso a
métodos de normas internacionales, normas nacionales de otros paises o0 métodos propios. La participacion
en el programa no obliga a realizar todos los ensayos comprendidos en el alcance (ver punto 6, Alcance); es
atribucidén de cada participante decidir en cuales items de ensayo (determinaciones) participara.

En base a los registros de Programas organizados por ICPA en los ultimos afios, la cantidad de participantes
por edicion se estima entre 35 a 50.
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4 | CONFIDENCIALIDAD

Toda informacion proporcionada por un participante sera tratada como confidencial.

Para la emisidn del informe final, cada laboratorio serd identificado con un cédigo alfanumérico de asignacion
aleatoria. Dicho cddigo sera sélo conocido por el participante y la Coordinacion del Programa, y serd informado
al momento del envio del informe final en una nota individual.

Todas las partes involucradas en el Programa deben mantener reserva de confidencialidad de los resultados y
el cddigo de identificacion asignado a cada participante.

5 | ETICA

Los participantes deben actuar con integridad y veracidad, procurando brindar toda la informacion necesaria
y pertinente a su participacion a través de los formularios que se-proveerdn-oportunamente.

Todas las partes involucradas deben evitar la colusion y falsificacion.de resultados, o cualquier otra conducta
tendiente a falsear los mismos, en su provecho o en perjuicio de otros participantes. Asimismo deben evitar
la divulgacion anticipada de sus resultados hacia otras partes externas a su organizacion, antes de la emision
del informe final del Programa.

El Instituto del Cemento Portland Argentino (ICPA) hace saber ademas que cuenta con un Cédigo de Etica
aprobado y vigente (disponible en: https://web1l.icpa.org.ar/index.php/codigo-de-etica/ ), el que resulta de
cumplimiento obligatorio para si, para las empresas asociadas, para las personas que actien en su nombre y
representacion, y los proveedores de bienes, insumos y servicios. De conformidad con lo alli estipulado, se da
a conocer el citado Codigo.de Etica,.a los fines que se.nd se'vulneren los pfincipios de‘actuacion alli previstos.
Todo aparente incumplimiento debé ser informado a través de la casilla de correo lineaetica@icpa.org.ar ,
indicando el area de la linstitucién.o el proceso involucrado en el hecho o circunstancia que le parece
sospechoso, junto con una descripcion lo mas detallada posible del caso.

6 | ALCANCE

Este Programa interlaboratorio es de tipo “cuantitativo” y de participacidon “simultanea” con submuestras
homogéneas y estables seleccionadas y asignadas aleatoriamente por la Coordinacion.

En la siguiente tabla se indican las determinaciones comprendidas en el alcance de este Programa
Interlaboratorio. Cada participante puede optar por participar en todas las determinaciones o sélo en algunas
de ellas, sin requerir informar anticipadamente en cuales intervendra.

Este Programa se basa en la aplicacion de los métodos de ensayo de normas IRAM de Argentina, si bien se
admite que los participantes utilicen otros métodos de ensayo. El informe de resultados incluira, cuando asi
corresponda, un analisis diferenciado de los resultados segin el método de ensayo utilizado por los
participantes. En consecuencia, son bienvenidos tanto participantes localizados en la Republica Argentina
como de otros paises.

ANALISIS QUIMICO ENSAYOS FiSICOS Y MECANICOS

1- Pérdida por calcinacion 16- Densidad

2- Diéxido de silicio 17- Superficie especifica por método Blaine
3- Oxido de aluminio 18- Agua para pasta de consistencia normal
4- Oxido férrico 19- Tiempo de fraguado inicial

5- Oxido de calcio 20- Expansidn en autoclave

6- Oxido de magnesio 21- Material retenido en tamiz IRAM 75 um
7- Trioxido de azufre 22- Material retenido en tamiz IRAM 45 um
8- Cal libre
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ANALISIS QUIMICO (cont) ENSAYOS FiSICOS Y MECANICOS (cont)

9- Residuo insoluble 23- Distribucion de tamafio de particulas

10- Oxido de sodio por espectroscopia de difraccién laser

11- Oxido de potasio 24- Masa de las probetas antes del ensayo a

12- Cloruro compresion (2, 7 y 28 dias)

13- Sulfuro 25- Resistencia a la compresion a 2 dias

14- Calor de hidratacién a 41 horas por el 26- Resistencia a la compresion a 7 dias

método del calorimetro de Langavant 27- Resistencia a la compresion a 28 dias

15- Calor de hidratacién a 7 dias por la técnica

del calor de disolucidn

7 | MATERIAL DE ENSAYO

El material a ensayar es una muestra de Cemento Portland Normak(ERN) segun Ja nerma IRAM 50000.

Todo el material provendra de un unico lote de produccion. Lar€oordjnacidn.del Programa conservara en sus
registros internos los datos relativos al origen, la marca comercial y’los relatives’a I3 expedicidén del cemento
desde la fabrica productora, preservandolos con reserva de confidencialidad.

Las muestras a ser distribuidas a los participantes seran preparadas por personal del Instituto del Cemento
Portland Argentino (ICPA) mediante un procedimiento interno basado en los criterios definidos en la norma
UNE EN 197-7. La homogeneizacion del material se realizara en dos instancias: una mecdnica y otra de tipo
manual. Para la homogenizacién mecanica se empleard un aparato mezclador “por volteo” o “gravedad”,
limpio, seco'y sin restos de material pulverulento.

En todo momento, el material sera_mantenido-a resguardo por. personal del Instituto.del.Cemento Portland
Argentino en su sede de la'Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en un ambiente seco, templado y al resguardo
de la humedad.

Cada participante recibird 1 muestra de cemento de aproximadamente 9 kg, distribuida en una fraccién de
7 kg para los ensayos fisicos y mecanicos, y 2 kg para los de analisis quimico.

A solicitud del participante, la Coordinacién de este Programa puede proveer 4 cargas de arena normalizada
CEN EN 196-1 para los ensayos mecanicos, junto con la muestra de cemento. La solicitud debe ser indicada en
el formulario de inscripcidn.

Por cada determinacion, el participante debe informar 1 (un) resultado a través del formulario que
oportunamente la Coordinacién del Programa remitird por correo electrénico. Los participantes deben
proceder teniendo presente el cumplimiento de los plazos e instrucciones que se detallan en este protocolo,
y las demas comunicaciones y documentos complementarios.

Las muestras no requieren devolucion a ICPA; los remanentes eventuales de material quedaran en poder del
destinatario en calidad de donacién.

8 | HOMOGENEIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS MUESTRAS

La Coordinacion del Programa llevara a cabo un procedimiento para verificar las hipétesis de homogeneidad
y estabilidad de las muestras distribuidas a los participantes, a través de la seleccidn y ensayo de un conjunto
de submuestras representativas, aleatorias y de nimero estadisticamente adecuado sobre el lote de muestras
preparadas para distribuir a los participantes. El disefio del test, el procedimiento de muestreo y el andlisis de
los resultados se realizara de acuerdo con lo establecido en la norma I1SO 13528:2015.

Para la evaluacién de la hipdtesis de homogeneidad de las muestras se empleard un procedimiento basado en
la aplicacién del ensayo de determinacion de la distribucién de tamafio de particulas por espectroscopia de
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difraccion laser, mientras que para el test de estabilidad se considerara un procedimiento basado en el ensayo
de pérdida por calcinacion.

Los ensayos serdn subcontratados con un laboratorio de reconocida trayectoria en la Republica Argentina,
preferentemente acreditado ante el Organismo Argentino de Acreditaciones (OAA) para el alcance especifico.

9 | ENVASADO E IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS

Cada muestra se compondra de 2 submuestras de cemento: la primera con aproximadamente 7 kg del material
indicado en el punto 6 de este documento (a ser identificada con una etiqueta con las siglas “FM”), y otra
adicional de 2 kg con material del mismo tipo y origen (a ser identificada con-una-etiqueta con la sigla “Q”). La
primera de ellas debe ser utilizada por los participantes para los ensayos fisico-mecanicos, y la restante para
los analisis quimicos.

Ambas submuestras se dispondrdn en el interior de una bolsalplastica de!100ipm de‘espesor nominal, junto
con, en su caso, las cargas de arena normalizada solicitadas per el participante. El conjunto serd colocado en
el interior de un recipiente cilindrico plastico rigido y hermético."El'peso bruto estimado para una muestra de
cemento es de 10 kg, mientras que para el caso de las muestras que contengan cemento y arena normalizada
sera de aproximadamente 15 kg.

Cada envase tendrd una etiqueta con los datos del participante al cual se destina la muestra, y un cédigo
numérico de 2 digitos de identificacion de la muestra.

10 | TRANSPORTE Y ENTREGA DE LAS MUESTRAS

Las muestras seran distribuidas a |los participantes mediante un servicio de courier externo subcontratado. Los
envios internacionales |se realizaran-a través de la compania FedEx, y los restantes mediante la firma TNT
Express. El plazo de entrega es usualmente del orden de 1 a 5 dias habiles en el caso de envios nacionales y
de 3 a 10 dias habiles para envios internacionales (este plazo no incluye los eventualmente necesarios para
cursar tramites de aduana y liberacidon de mercancia en el pais de destino, incluyendo la intervencién que
eventualmente se requiera por parte del destinatario en dicha gestién).

Alternativamente, las muestras podran ser retiradas por un representante del participante en la sede del
Instituto del Cemento Portland Argentino (Calle San Martin 1137, Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
C1004AAW), dentro del horario de 9:00 a 17:00 h. La entrega debe ser coordinada con antelacion con la
Coordinacién del Programa.

La Coordinacién del Programa informard oportunamente a los participantes, en una comunicacion dirigida por
correo electrénico, la fecha en la que las muestras son enviadas a los participantes, o en su caso aquella a
partir de la que los participantes pueden retirarlas desde la sede de ICPA.

Cuando el participante opte por contratar un servicio de courier propio, todas las gestiones y cargos
correspondientes a dicha intervencidn deberan ser resueltos por el participante. ICPA se limitard Unicamente
a entregar la muestra en la fecha y franja horaria convenida para el retiro, en la puerta de su sede en la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

El contenedor en el que se envia la muestra de ensayo incluye, en un sobre adherido a la cara lateral externa
del envase, una copia de las hojas de datos de seguridad del material contenido.

El transporte de las muestras no requiere condiciones especiales distintas a las de preservar la integridad del
envase en condiciones de hermeticidad.
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11 | MUESTRAS DE RESGUARDO

La Coordinacidon de este Programa preparard muestras de resguardo de idénticas caracteristicas a las
distribuidas con los participantes, para ser utilizadas en caso de extravio o dafio de alguna de las muestras
enviadas.

Estas muestras seran conservadas bajo custodia y resguardo de la Coordinacidn del Programa en la sede del
Instituto del Cemento Portland Argentino.

12 | CRONOGRAMA

El presente Programa se regira de acuerdo con el siguiente cronogramalde-fechas./Ante imprevistos o razones
de fuerza mayor que acarren algun desvio en lo previsto, la Coordinacion del Programa se contactara con los
participantes con la informacion y fundamentos que correspondan.

e Inscripciones: 11/04 al 29/04/2022

* Preparacion de muestras: 16/05al 22/05/2022
e Distribucion de muestras: 23/05 al 03/06/2022
¢ Periodo de ensayo: 06/06 al 12/06/2022

* Recepcidén de resultados: 04/07 al 10/10/2022

 Validacion de datos, andlisis estadistico e informe final: 11/10 al 09/12/2022

13 | INSTRUCCIONES PARA LOS LABORATORIOS

Una vez recibida la muestra;’el participante debe revisar que el envase no esté roto y que la muestra no esté
contaminada ni presente signos de alteracion. Cualquier anormalidad aparente debe ser informada a la
Coordinacién del Programa a la mayor brevedad posible, para adoptar las medidas de precaucion o reposicidn
que correspondan.

Luego de la recepcidn y comprobacién anterior, el participante debe identificar la muestra de forma univoca,
de manera que no sea confundida con material de otra muestra, y debe prever los medios necesarios para
protegerla contra cualquier contaminacién hasta concluir todos los ensayos de su participacion.

Los participantes deben contar con instalaciones y equipos que reunan las caracteristicas y los requisitos
conformes segun las respectivas normas de ensayo, incluyendo los aspectos relativos a la verificacion y/o
calibracién frecuente de los elementos de medicién. Se solicita a los participantes informar cualquier desvio a
lo especificado en las respectivas normas de ensayo, permitiendo asi una correcta interpretacién de sus
resultados por parte de la Coordinacion del Programa.

El personal que realice los procedimientos de preparacion de muestras y de ensayo debe ser designado por el
participante.

Cada laboratorio debe designar un responsable para el tratamiento de la informacidn y la comunicacién con
la Coordinacion del Programa. Sus datos de contacto deben ser indicados en el formulario de inscripcion.

La Coordinacidn del Programa proporcionara a los participantes un formulario para enviar los resultados de
los ensayos. Su envio se realizard al momento en el que las muestras se encuentren en transito hacia la
locacion de los participantes.

No se aceptaran resultados presentados en informes, reportes o planillas de formato distinto al provisto por
la Coordinacion del Programa. Tampoco se admitiran envios de resultados en fechas posteriores al periodo
especificado (ver punto 12, Cronograma).
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Es responsabilidad de los participantes constatar, previo al envio del formulario de resultados, que la
informacién contenida en él sea correcta y completa, comprendiendo tanto a los datos y resultados, como la
identificacion del método de ensayo utilizado en la determinacidn, las unidades de medida, y la cantidad de
cifras significativas o posiciones decimales empleadas.

El formulario de resultados debe contar con la firma del responsable designado por el participante, ya sea de
tipo digital o escrita, y debe enviarse por correo electrénico a interlaboratorio@icpa.org.ar . La Coordinacion
del Programa confirmara la recepcién por la misma via para registro del participante.

14 | ANALISIS ESTADISTICO DE RESULTADOS Y VALOR ASIGNADO A LA MEDIDA

Los resultados informados por los participantes serdn sometidos a un analisis estadistico para calcular los
parametros estadisticos y valores de desempefio de cada item de ensayo.

El valor asignado a cada determinacién y la desviacion estandar delensayo linterlaboratorioseran establecidos
mediante la aplicacidn de un método de analisis robusto segin-la norma ISO 13528:2015. En el caso de items
de ensayo en los que exista una pequeia cantidad de resultados ‘informados por tésparticipantes, el valor
asignado y la desviacion estdndar se determinara como la media aritmética y el desvio estandar de los
resultados informados, luego de aplicar un método para deteccion de valores atipicos segun lo establecido en
la norma ISO 5725-2.

Cuando los participantes referencien el uso de métodos de ensayo diferentes, la Coordinacion del Programa
analizara el grado de comparabilidad entre ellos. Cuando no resulten comparables, los resultados de ensayo
seran segregados en grupos distintos, y los estadisticos y la evaluacion del desempefio se realizaran
separadamente.

La Coordinacion elaboraraun informe final que sera remitido a los participantes por correo electrdnico, junto
con una nota en la que'seindicara‘el cédigo de identificacion asignado al participante.

El informe final serd publicado en la pagina web de ICPA, preservando el criterio de confidencialidad en la
identificacion de los cddigos de identificacion asignados a cada participante.

15 | EVALUACION DE DESEMPENO DE LOS PARTICIPANTES

Los resultados de los ensayos se transformaran en un estadistico de evaluacién del desempefio, para
establecer una medida que permita a los participantes su comparacion con el valor asignado en cada idem de
ensayo, de acuerdo con la definiciéon de la norma ISO 13528:2015. Para ello se empleara el criterio de
evaluacion del valor Z, usualmente conocido como Z-score o Z-value:

x—X
S

7 =

Donde,
x: resultado de ensayo del participante para el item de ensayo
X: valor asignado para el item de ensayo en el Programa interlaboratorio
S: desviacion estandar del item de ensayo en el Programa interlaboratorio

De acuerdo con el criterio de la norma ISO 13528:2015, el parametro “z-value” puede ser interpretado con el
siguiente criterio:

Si |z]<2,0 El desempefio se considera “aceptable” y no origina ninguna sefial.
Si 2,0<|z|<3,0 Eldesempefio se considera “cuestionable” y origina una sefia de atencion.
Si|z|=30 El desempefio se considera “no satisfactorio” y origina una sefial de accion.

Los participantes deben determinar por su cuenta las conclusiones relativas s su desempefio. La evaluacién
con el criterio del pardmetro “z-value” no pretende reemplazarlo, sino facilitar dicha tarea.
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16 | INSCRIPCION

Las entidades interesadas en participar de este Programa deben enviar completo el formulario de inscripcion
a la direcciéon de correo electrénico interlaboratorio@icpa.org.ar, antes del 29 de abril (ver punto 12,
Cronograma). La inscripcion queda confirmada cuando la Coordinacion del Programa ratifique que el
formulario ha sido recibido y su contenido es completo.

El pago correspondiente al arancel de inscripcion debe ser cancelado antes de la fecha de inicio de distribucion
de las muestras (ver punto 12, Cronograma). Excepciones a este requisito deben ser tratadas en particular con
la Coordinacién del Programa.

Los aranceles aplicables a la inscripcion, al envio de muestras y a la.provision.de arena normalizada se detallan
en el Anexo | del presente protocolo.

17 | COMUNICACION CON LOS PARTICIPANTES

Ante cualquier consulta, inquietud, queja, observacién, comentario, sugerencia o reconocimiento, por favor
dirigirla a:

e  Por correo electronico: interlaboratorio@icpa.org.ar
e  Por teléfono: (+54 11) 4576-7692 / 95 / 98.
e  Porfax: (+54 11) 4576-7699

La Coordinacién del Programa ofrecera toda la cooperacidn, asistencia y asesoramiento que esté a su alcance
para atender, en forma individual o colectiva, las inquietudes de los participantes, dentro de los limites de la
confidencialidad y lo dispuesto.en.este-protocolo.

18 | RESPONSABLES DESIGNADOS POR ICPA PARA LA GESTION DEL PROGRAMA

Son los siguientes:

e Coordinador: Ing. Matias Polzinetti (matias.polzinetti@icpa.org.ar).
Coordinador de la Divisidn Tecnologia del Hormigdn de ICPA.

e Asistente técnico: Sr. Matias Camueira (matias.camueira@icpa.org.ar).
Colaborador técnico del Departamento Técnico de ICPA.

e Asistente administrativa: Sra. Mariana Cémbalo (mariana.cembalo@icpa.org.ar)
Asistente de Direccion de ICPA.

En caso que en el transcurso de un Programa se modifique alguno de los responsables o sus datos de
contacto, ICPA lo informara a los participantes con antelacion.

REFERENCIAS
Norma EN 196-1. Methods of testing cement — Part 1. Determination of strength.

Norma UNE EN 197-7 Métodos de ensayo de cementos. Parte 7: Métodos de toma y preparacion de muestras
de cemento.

Norma IRAM 50000 Cemento. Cemento para uso general. Composicidn, caracteristicas, evaluacion de la
conformidad y condiciones de recepcidn.

Norma ISO 5725-2 Exactitud (Veracidad y precisién) de métodos de medicién y resultados. Parte 2: Método
basico para la determinacion de repetibilidad y reproducibilidad de un método estandar de medicién.
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Norma ISO 13528:2015 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons. Second
edition. 2015.

Norma IRAM ISO IEC 17043:2014 Evaluacion de la conformidad. Requisitos generales para los ensayos de aptitud
[ISO / IEC 17043:2010 (traduccidn oficial), IDT]. Primera edicién. 2014

-fin cuerpo principal del protocolo-
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ANEXO |. ARANCEL DE PARTICIPACION

Se compone de un arancel bdsico y dos cargos adicionales de aplicacién eventual: cargo por envio de la
muestra, y cargo por provision de arena normalizada CEN EN 196-1, segun el siguiente detalle.

a) Arancel basico: incluye provisién de muestra de ensayo, andlisis estadistico e informe final, y

asistencia al participante durante el ejercicio interlaboratorio.

e Socio ICPA: ARS 22059

¢ No socio (radicado en Argentina): ARS 28847

* No socio (radicado fuera de Argentina): USD 360 (Ver Nota1)

Nota 1. El arancel de inscripcion se reduce a USD 238 por cada laboratorio adicional al primer inscripto, siempre que la entidad
acepte que los cargos de inscripcion de todos los laboratorios inscriptos puedah’serincluidos len una unica factura (invoice).

b) Cargo por envio de muestra [OPCIONAL]: de acuerde;eon los valores indicados en la siguiente tabla.
Para destinos no mencionados, el valor serd cotizado al momento de-fa:confirmacion de la inscripcion

del participante.

Destino

Tarifa

Muestra de
cemento

Muestra de
cemento y arena
normalizada

En Argentina:

Area Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires

ARS 2785

ARS 3219

Ciudad de Cordoba y alrededores
Ciudad de Mendoza y alrededores
Ciudad de Rosario y alrededores

ARS 3846

ARS 4757

Otros destinos en la Republica Argentina

ARS 11946

ARS 15797

Fuera de Argentina:

Asuncion (Paraguay)
Montevideo (Uruguay)
Rio de Janeiro (Brasil)
San Pablo (Brasil)
Santiago de Chile (Chile)

USD 260

uSD 325

Bogota (Colombia)
La Paz (Bolivia)
Lima (Peru)

Quito (Ecuador)

uUSD 530

USD 697

Guayaquil (Ecuador)

USD 593

uSD 780

Ciudad de Panama (Panama)

Ciudad de Guatemala (Guatemala)

San José (Costa Rica)

San Salvador (El Salvador)

Tegucigalpa (Honduras)

Ciudad de México, Distrito Federal (México)

USD 583

usD 716

Comayagua (Honduras)

USD 631

uUSD 764

Nota 2. (Sélo para envios internacionales) Por regulaciones locales del pais de destino pueden ser aplicables impuestos, tasas u
otros gravamenes de importacion especificos, los que no estan cubiertos por el servicio de envio de correo y quedan a cargo del
destinatario. Asimismo, las gestiones administrativas ante la autoridad competente local para la liberacion local e ingreso de la
mercancia al pais de destino, y los cargos que las mismas acarreen, son responsabilidad del destinatario. El servicio de courier
contratado por ICPA contactara al destinatario en caso que se requiera su intervencion o pago para la recuperacion y/o retiro de

las muestras ante la autoridad de Aduana del pais de destino.
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c) Cargo por provision de 4 cargas de arena normalizada CEN EN 196-1 (1,35 kg c/u) [OPCIONAL]:
ARS 3313 (participantes radicados en Argentina) / USD 29,9 (participantes radicados fuera de
Argentina).

Informacidn de pago
El arancel puede ser abonado por alguno de los siguientes medios:

a) Transferencia bancaria
Para transferencias en Argentina, en pesos argentinos:

Banco: Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. - ICBC
Cuenta corriente en pesos: 0546/02000134/78
CBU N2: 0150546702000000134783
CUIT: 30-50175912-7
Direccion: San Martin 1137, Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Teléfono:|(54-11) 4576-7690

Para transferencias desde el exterior, en dolares estadounidenses:
Ordenar pagar al: BOFAUS3N

Bank of America

New York - U.S.A.

(ABA 026009593)

Para el crédito de la: CUENTA N2 6550-3-16764

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.
BUENQS AIRES

ICBKARBA

A favor de: CBU N2: 0150546702000000134783
Beneficiario: INSTITUTO DEL CEMENTO PORTLAND ARGENTINO

Domicilio de Bank of America New York: 100 West 33rd.Street. new York, NY 10001, USA

b) Pago con tarjeta de débito o crédito
A través de la Plataforma TODO PAGO (www.todopago.com.ar).
Solicitar informacion a interlaboratorio@icpa.org.ar, o en forma telefénica a (+54 11 ) 4576-7828 o
(+54 11) 4576-7826.

Datos impositivos de ICPA:
CUIT: 30-50175912-7

ICPA es Responsable Inscripto en el Impuesto al Valor Agregado y estd exento en el Impuesto a las Ganancias.
ICPA es Agente de Retencion del Impuesto a las Ganancias segln Resolucion General N2 2784 y sus
modificatorias. ICPA esta exento al Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad Auténoma de Buenos
Aires.

En caso de exenciones, ICPA solicita que notifique su condicidn ante estos impuestos y adjunte los certificados
de exencién correspondientes mediante envio de correo electrénico a interlaboratorio@icpa.org.ar .

Bajo este marco, el costo del arancel puede variar por la aplicacion de una alicuota determinada por los
correspondientes organismos de incumbencia impositiva.

Ante cualquier consulta, sugerencia o reclamo, dirigirse a interlaboratorio@icpa.org.ar, o bien por teléfono al
+54 11 4576 7695/7690.

Una vez realizado el pago, enviar el comprobante de transferencia a: mariana.cembalo@icpa.org.ar, con copia
a interlaboratorio@icpa.org.ar .
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1.

Otras consideraciones sobre aranceles y politica de reembolsos

Los participantes que requieran recibir muestras de mayor tamafio al especificado en los puntos 7y 9
de este documento deben solicitarlo a través del formulario de inscripcién. Los mayores costos de
envasado y envio de muestra estaran a cargo del participante, y serdn adicionales a los indicados
precedentemente.

En caso de extravio o dafio de la muestra de ensayo por causa aducible al servicio de courier
subcontratado por ICPA, la Coordinacion del Programa enviara al participante, sin costo adicional, una
nueva unidad de las “muestras de resguardo” (ver punto 14, Muestras de Resguardo). Si la causa del
extravio o dafio es atribuible al destinatario, por accidon u omision,.los costas de envio de una nueva
muestra estaran a cargo del mismo.

En el caso que un laboratorio solicite su inscripcion y, por cualquiér'motivo, cancele la misma, no se
efectuaran reembolsos sobre el arancel de inscripciéon-y. otros.-cargos. aplicables-al Programa, con
excepcidnique lasolicitud decancelacion sea ingresada con al' menos 7 dias de anticipacién al periodo
de preparacion-de-muestras {ver punto 12, Cronograma)-En-este-ultimeydaso;-se cobrard el 30% del
arancel basico de inscripcion por concepto de logistica.

ICPA no efectuara reembolso sobre ninguno de los aranceles abonados por un participante en el caso
que, por cualquier motivo, el mismo no remita los resultados de ensayo en los términos y plazos que se
establecen en este protocolo.

ICPA no se responsabiliza por el extravio o dafio de muestras enviadas por servicios de courier
contratados por el participante, o a través de sus representantes.

-fin Anexo |-
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